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|. La solucion sostenible y éptima para redes

de saneamiento

|.1. Tuberfas de saneamiento en Espafa

El desarrollo de las instalaciones hidrdulicas en general
y concretamente las relativas al saneamiento de las
aguas urbanas, debe tener en cuenta determinadas
exigencias sociales y medioambientales. Un sistema de
saneamiento debe estar bien disefiado y ejecutado
para conseguir los indices de salubridad y de
proteccién del medio ambiente que demanda nuestra
sociedad actual, aunque al mismo tiempo debe
contribuir a preservar al maximo los recursos
disponibles para las generaciones futuras.

Dichos requisitos han influido de forma muy
significativa en el desarrollo de nuevos sistemas de
tuberfas para saneamiento, en los que, tanto la
composicién y morfologla de los tubos como el
disefio de los diferentes componentes de la red,
tienen por objetivo conseguir instalaciones mds
estancas, mds duraderas y con menores costes de
explotacién. Esta optimizacion de las caracteristicas de
la instalacion, se consigue ademds con materiales que
producen un menor consumo energético, y por tanto
una menor emision de CO, a la atmdsfera, durante
todo el ciclo de vida de los componentes de dicha
instalacion. En definitiva la eleccion de los materiales
empleados en las redes de saneamiento debe
contribuir también a un desarrollo sostenible de cara
a las necesidades futuras.

La importancia creciente de los criterios anteriores ha
supuesto en las Uultimas décadas unos niveles muy
altos de inversién en infraestructuras para
saneamiento. Ello ha dado lugar a la elevada
diversidad de conducciones existentes en la
actualidad, tanto en lo referente al material como a la
morfologia de las tuberias.

COLECTORY POZOS adequa SANECOR® PARA AGUAS RESIDUALES
JUNTO A COLECTOR DE PLUVIALES EN HORMIGON.

Una primera clasificacion serfa la que distingue
materiales rigidos de materiales flexibles, ambos con
sus ventajas e inconvenientes. Los primeros se
refieren bdsicamente a materiales convencionales,
usados desde hace ya mucho tiempo, mientras que
los segundos se corresponden con materiales
pldsticos que son los que mayor desarrollo han
experimentado en las Ultimas décadas. En la tabla |
se relacionan los mds difundidos.

COLECTOR DE HORMIGON ARMADO.

TUBERIAS PVC LISO SN4 PARA SANEAMIENTO.

Hay que decir que aunque una tuberia de
saneamiento, por lo general enterrada y que va a
soportar cargas de tréfico, requiere de una elevada
rigidez, también es conveniente que posea cierta
flexibilidad para transmitir esfuerzos al relleno de la
zanja en la que se instala, y para absorber posibles
asentamientos tanto del terreno como del propio
tubo.
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Materiales usados en tuberias de saneamiento (tabla I)

MATERIALES RiGIDOS MATERIALES PLASTICOS

Hormigén en masa PVC liso compacto PE liso compacto

Hormigén armado PVC liso alveolar PE corrugado
Fibrocemento PVC liso multicapa PP corrugado
Gres vitrificado PVC corrugado PRFV filament winding

Fundicién nodular PVC acostillado PRFV centrifugado
Fundicion ductil PVC helicoidal Hormigén polimero

Dentro del grupo de tuberfas plasticas se distinguen
las tuberfas lisas compactas, fabricadas a partir de una
extrusién tubular simple del material pléstico, y las
tuberfas llamadas estructuradas que incorporan una
secciéon de tubo mds sofisticada con objeto de

incrementar la rigidez del tubo sin necesidad de
encarecerlo.

En la siguiente figura se representan algunas de las
secciones estructuradas mas utilizadas.

i

&

PVC corrugado. PP corrugado. PRFV.

MATERIALES PLASTICOS MAS UTILIZADOS EN SANEAMIENTO.
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De todos los materiales relacionados en la tabla 1,
sdlo unos pocos han ido destacando a nivel nacional
por su buena relacién calidad/coste. Asi por ejemplo, el
hormigdn en masa, siendo muy barato, estd cayendo
en desuso por su baja resistencia mecdnica. Las
tuberfas de gres o fundicidn, tienden a desaparecer por
su alto coste. Las tuberfas de fibrocemento dejaron de
fabricarse al prohibirse el uso del amianto, aunque adn
siguen teniendo una presencia muy importante en las

PE liso (frecuente en emisarios submarinos). Hormigoén polimero (tuberias de hinca).

redes existentes. Las tuberfas de PVC acostilladas,
alveoladas, o multicapa, han perdido presencia en
Espafia, al no resultar suficientemente competitivas. Por
dltimo hay tuberfas que por su alto coste se utilizan
solo en aplicaciones especiales, como es el caso de las
de polietileno compacto, que se limitan en general a
emisarios submarinos, o las de hormigdn polimero,
compuestas de resina de poliéster reforzada con
aridos, solo usadas como tuberias de hinca.

MATERIALES UTILIZADOS SOLO OCASIONALMENTE EN SANEAMIENTO.

|.2. Caracteristicas de las tuberfas plasticas para saneamiento

El uso de materiales pldsticos en las tuberfas de
saneamiento tiene multiples ventajas que resumimos a
continuacion:

Resistencia quimica

Las caracterfsticas especificas de las aguas residuales
determinan la necesidad de que las conducciones de
saneamiento tengan muy buen comportamiento
frente al pH de los componentes quimicos presentes,
en los caudales circulantes.

Esta es una de las caracterfsticas mds sobresalientes
de las tuberfas pldsticas, cualquiera que sea su
material, ya que en general poseen resistencias muy
altas a la mayoria de los productos presentes en las
aguas residuales.

Si bien el PE y especialmente el PP se comportan
mejor a altas temperaturas, el PVC es mds resistente
que los anteriores frente al ataque de grasas, aceites
minerales y combustibles, tan frecuentes en las aguas
urbanas de escorrentfa.

ENSAYO DE RESISTENCIA QUIMICA.

EFECTOS DE LA CORROSION EXTERIOR E INTERIOR EN TUBERIAS.

adequa
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Ausencia de corrosidn

Las tuberfas pldsticas en general son inertes a los
efectos de la corrosion. Esto supone una ventaja
importante, ya que el material de las conducciones no
debe oxidarse por corrosién aerobia ni sufrir
corrosién anaerobia provocada por los componentes
y microorganismos de las aguas circulantes y de los
terrenos circundantes.

Las tuberfas deben ser resistentes a la accidn
electroquimica, es decir, frente a las corrientes de
corrosion que se crean cuando en dos puntos de la
superficie de la conduccion el estado de la pared es
diferente, o cuando el terreno que envuelve a la
tuberfa presenta concentraciones diferentes en
oxigeno o en sales a lo largo del trazado (lo que
ocurre normalmente).

Las corrientes de corrosion sdlo pasan por los tubos
cuyo material es mds conductor que el terreno, v le
corroen de la misma manera que lo hacen las
corrientes vagabundas que nacen en las proximidades
de las instalaciones eléctricas. En los casos de efluentes
o terrenos especialmente agresivos deberdn utilizarse
conducciones de materiales resistentes a dicha agresion
y/o sistemas especiales de proteccién o revestimientos
suficientemente gruesos, estables y resistentes.

TUBERIAS QUE HAN SUFRIDO ATAQUES POR CORROSION
ELECTROQUIMICA.

Resistencia a la abrasion

Las conducciones deben ser resistentes a la abrasion
a que serdn sometidas por las particulas sdlidas
arrastradas por el efluente. Esto es particularmente
importante en conductos utilizados en sistemas de
saneamiento unitario y en la red de pluviales de los
sistemas separativos.

Los menores valores de rugosidad interna de las
tuberfas pldsticas repercuten de forma favorable en su
comportamiento frente a la abrasién.

De hecho la abrasién en la superficie interna de
cualquier tuberfa pldstica progresa muy lentamente.
Puede asegurarse que a velocidades normales el
desgaste por abrasidn es insignificante v la duracién de
la tuberfa por este motivo practicamente ilimitada. Asf
se ha podido contrastar en las tuberfas de PVC que, al
ser las de material pldstico que mds tiempo llevan
instaladas, han demostrado mantener un excelente
comportamiento frente a este tipo de ataque.

METODO DE ENSAYO Y EFECTO PRODUCIDO POR LA ABRASION.

Deposiciones e incrustaciones

La falta de porosidad de la superficie interna de las
tuberfas pldsticas evita que se produzcan
incrustaciones de materiales contenidos en las aguas
residuales vy pluviales. Este efecto es en cambio muy
importante en tuberfas fabricadas en materiales con
cemento: hormigdn, fibrocemento, y fundicién
(mortero interior).

En cuanto a las deposiciones, la mayor velocidad
alcanzada por el agua en una tuberfa pldstica minimiza
este efecto, que se da mds en tuberfas con porosidad
elevada como ocurre con los materiales
convencionales. No obstante, en el caso de las tuberfas
pldsticas, hay que tener en cuenta que segin el
material los tubos pueden tener una acusada
flexibilidad longitudinal y pandear excesivamente. Este
efecto puede dar lugar a contrapendientes y por tanto
deposiciones no previstas. Con tuberias de
saneamiento fabricadas en PVC que posee un elevado
mddulo eldstico, este problema no se produce.

TUBERIA DE SANEAMIENTO CON DEPOSICIONES DE MATERIAL.

6 Sistema adequa SANECOR®: La solucién sostenible y ptima para redes de saneamiento



SISTEMA ADEQUA SANECOR®

LA SOLUCION SOSTENIBLEY OPTIMA PARA REDES DE SANEAMIENTO

Estanqueidad en las uniones

Hoy en dia es una exigencia fundamental que en una
red de saneamiento no exista ninguna fuga que pueda
actuar como elemento contaminante del medio
natural. Asimismo debe evitarse la infilttracion de agua
del subsuelo al interior de las conducciones, que, de ser
importante, incrementa el consumo energético v en
general los costes de depuracidn, e incluso puede
afectar al normal funcionamiento de las redes vy
estaciones depuradoras. Por todo ello debe exigirse la
perfecta estanqueidad de las conducciones,
especialmente en lo que se refiere a juntas, acometidas,
pozos, etc., que representan los puntos criticos para el
cumplimiento de este requisito fundamental.

il*:.f -

CONEXION MANUAL DE TUBERIA CORRUGADA.

FUGA POR LA UNION EN TUBERIA DE HORMIGON.

A este respecto son especialmente recomendables
los sistemas de unidn prefabricados a base de juntas
eldsticas, cuya estanqueidad puede garantizarla el
control del fabricante, frente a los de las juntas
realizadas “in situ” cuya garantia de ejecucién exige un
control en obra muy estricto vy dificil de llevar a cabo
en la prdctica. Es indispensable realizar ensayos
hidrdulicos de presién in situ (a 0,5 atmdsferas) a fin
de comprobar la adecuada estanqueidad del sistema.

La estanqueidad en las tuberfas plasticas, es en general
mayor que en las rigidas, toda vez que un tubo flexible
colabora con su deformacién a un mejor cierre con la

unién eldstica. No obstante, ello dependerd del tipo de
unién que se disefie. Es frecuente que, de cara a un
mayor ahorro en los costes, la junta no sea de calidad
y No se consiga por tanto la adecuada estanqueidad.
Mds adelante abordamos los tipos de unidn mads
importantes utilizados en las tuberfas plasticas.

UNION POR ENCOPADO DE TUBERIAS DE PVC LISO.

CONEXION ESTANCA EN POZOS adequa SANECOR®.

Por Ultimo mencionar que, ademds de las tuberfas, hay
otros elementos en la red por los que se pueden
producir infiltraciones de agua, el mds claro de los
cuales lo constituyen los pozos de registro. Dichas
infiltraciones se producen cuando la instalacion de
saneamiento se encuentra por debajo del nivel
fredtico. Por consiguiente, la exigencia de estanqueidad
debe hacerse extensible a todos los elementos de la
red, sobre todo en presencia de nivel fredtico, y muy
en especial a los pozos de registro, en los que las
conexiones con colectores y acometidas suponen
frecuentes puntos de fugas y entradas de agua.

UNION POR MANGUITO EN TUBERIAS DE PRFV DE GRAN DIAMETRO.

C J
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Capacidad hidraulica

Esta es una propiedad estrechamente relacionada con
la necesidad de conducir las aguas residuales
rdpidamente vy sin estancamiento. En las redes de
saneamiento de agua intervienen factores no
presentes en las conducciones de aguas limpias, tales
como depdsitos sobre el fondo y paredes de los
conductos, pozos de registro, mayor ndmero de
juntas, etc. Por ello, en la rugosidad uniforme
equivalente, K, de las tuberfas (Prandtl-Colebrook) se
incorporan estos efectos asignando distintos valores a
la conduccién seguin el tipo de fluido que circule por
ella (aguas limpias, pluviales, negras, industriales,...).

También se tiene en cuenta el efecto, sobre dicha
rugosidad equivalente, del uso y conservacidn de la
conduccién. Se indican a continuacion los valores
comunmente utilizados en conducciones de aguas
residuales.

Valores del coeficiente K
para distintos materiales (tabla 2)

TIPO DE TUBERIA K (mm)

Gres 0.10-0.25

PVC pared interna lisa 0.10-0.25
PE-AD pared interna lisa 0.10-0.25
PRV centrifugado 0.10-0.25
PRV filament winding 0.20-0.50
Fibrocemento 0.25-0.40
Hormigén liso de alta calidad 0.40-0.80
Hormigén liso de calidad media 0.80-1.50
Hormigdn rugoso 1.20-4.00
Hormigén “in situ” 2.50-6.00

Los valores inferiores de la tabla 2 son especialmente
aplicables a tuberfas nuevas o con buen sistema de
conservacion, con tramos rectos v largos entre pozos
de registro, a colectores principales y a emisarios. Los
valores superiores, en caso contrario.

SUPERFICIE INTERIOR DE LOS TUBOS adequa SANECOR®.

EN LAS TUBERIAS PLASTICAS EL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO
INTERNO ES MINIMO.

Otro factor determinante para la capacidad hidrdulica
de un tubo es el didmetro interior. En las tuberfas
pldsticas, el didmetro nominal corresponde en casi
todos los casos al didmetro exterior del tubo. Esto
significa que el didmetro interior, y por tanto la
capacidad hidrdulica dependerd del espesor que cada
fabricante asigne a su tuberfa. En el caso de las
tuberfas estructuradas, este espesor puede ser muy
considerable. Por la importancia que este factor tiene
como elemento diferenciador de las distintas tuberfas
de este tipo, se desarrolla con detalle mds adelante.

Rendimiento y costes de instalacién
Seguridad en el montaje

Las tuberfas pldsticas son en general muy ligeras, y en
el caso de las estructuradas aun lo son mds. Esta
caracteristica redunda en costes de manipulacién y
montaje muy bajos, ya que se obtiene un importante
ahorro tanto en la maquinaria como en el personal
necesario durante la instalacion.

A LA IZDA., MONTAJE DE TUBE,RI'AS adequa SANECOR® CON MEDIOS
MECANICOS DISCRETOS (DIAMETROS MEDIOSY GRANDES).A LA

DCHA., UNION MANUAL (DIAMETROS PEQUENIOS).

Ademads de lo anterior; el bajo peso incrementa muy
considerablemente el rendimiento de la obra lo que
produce una reduccion del plazo, y por tanto de los
costes fijos, que puede ser determinante para la
viabilidad econdmica del proyecto.

g8 Sistema adequa SANECOR®: La solucién sostenible y 6ptima para redes de saneamiento
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Por dltimo, aunque no menos importante, otra ventaja
fundamental de la ligereza de estas tuberfas es la
mayor seguridad del personal que realiza la instalacion.
Para tuberfas profundas, donde es necesario realizar la
entibacion de las paredes de la zanja, cuanto menos
tiempo permanezcan los operarios en la misma mayor
serd la seguridad en la obra.

L | - gt B | 4
MONTAJE DE TUBOS DE PRFV EN ZANJA ENTIBADA.

Flexibilidad de la conduccién

Con frecuencia las conducciones de una red se ven
sometidas a esfuerzos y deformaciones producidos
por asentamientos diferenciales del terreno, lo cual no
debe ser causa de roturas o cualquier tipo de fugas.
Esto exige una flexibilidad de la conduccidn tal que le
permita adaptarse a las deformaciones, minimizando
los esfuerzos locales que se produzcan.

Una conduccién plastica de uniones eldsticas se
adapta a los asentamientos, absorbe facilmente las
tensiones producidas, en tanto que en un sistema de
elementos rigidos, incapaz de adaptarse a las mismas

LA FLEXIBILIDAD DE LAS TUBERIAS PLASTICAS ES IMPORTANTE PARA
ABSORBER DESPLAZAMIENTOS DEL TERRENO.

deformaciones, aparecen enormes esfuerzos que
pueden ser causa de roturas y consecuentes fugas.

TUBERIA adequa SANECOR® DE 1200 mm CON DESVIACION ANGULAR.

Consumo energético

De acuerdo con un estudio (*) realizado por el
Laboratorio de Modelizacidon Ambiental del
Departamento de Proyectos de Ingenierfa de la
Universidad Politécnica de Catalufa, el consumo
energético y la emision de CO, a la atmdsfera, a lo
largo de todo el ciclo de vida de estos productos, son
muy bajos en las tuberfas pldsticas si lo comparamos
con los valores que se asignan a los tubos de
hormigdn armado.

(*):"Estimacion del consumo energético y de la emision de CO, asociados a
la produccion, uso y disposicién final de tuberias de PVC, PEHD, PP, fundicién
y hormigén” (dic.2005). Autores: Dr. José Maria Baldasano Recio, Dr. Pedro
Jiménez Guerrero, Maria Gongalves Ageitos y Dr. René Parra Narvdez.

Este ciclo de vida contempla todas las etapas por las
que pasa el producto durante su vida Util:

* Extraccién de las materias primas que
conforman el tubo.

* Transporte de las materias primas a la planta
de produccidn de tuberfas.

* Fabricacidn de las tuberfas.

¢ Transporte de los tubos a la obra donde se
instalardn.

* Instalacion de las tuberfas.

 Utilizacidon de los tubos: labores de
mantenimiento y reparaciones.

C J
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TRANSPORTE

EXTRACCION DE I

RECURSOS
PRODUCCION

MATERIALES t

i i

CONFORMADO
TUBERIA

CONSUMO ENERGETICO

TRANSPORTE

t INSTALACION

!

TUBERIA

i i

ESQUEMA DEL CICLO DEVIDA DE UNA TUBER|A ENTERRADA (SIN FASE DE RECICLADO). I

Tuberias de saneamiento - Consumo energético y emision de CO, para 3 m de tuberia

PVC liso SN4 (80% reciclado) DN315

PVC corrugado SN8 (80% reciclado) DN315
PE corrugado SN8 (80% reciclado) DN400
PP corrugado SN8 (80% reciclado) DN400
PVC SN4 (0% reciclado) DN315

PVC corrugado SN8 (0% reciclado) DN315
PE corrugado SN8 (0% reciclado) DN400
PP corrugado SN8 (0% reciclado) DN400
Hormigon DN400

69,0 220
347 11,5
64,4 21,0
60,4 21,6
2622 769
121,3 36,1
211,0 58,6
191,0 61,5
345,0 129,4

Los resultados de este estudio se resumen en la tabla
anterior. Como puede observarse los valores de los
materiales pldsticos son inferiores a los del hormigdn,
debido al bajo peso y bajo contenido en materias
primas de los primeros respecto al segundo. Esta
diferencia es mucho mayor si se utilizan materiales
pldsticos con un alto indice de reciclado.

Asi mismo se observa que en las dos tuberfas de PVC
se ha considerado como didmetro D315 mm,
mientras que en el resto se ha considerado un
didmetro equivalente superior D400 mm. Mds
adelante veremos el motivo de estas diferencias.

|.3. Optimizacién de tuberfas para saneamiento: tuberfas adequa SANECOR®

Hasta mediados de los afios 70, las tuberfas en
Espafia para redes de saneamiento por gravedad
eran fundamentalmente de hormigdn o de
fibrocemento, materiales tradicionales desde hacia
muchos afos.

A partir de entonces aparecen las primeras tuberias
en PVC, que suponen un avance cualitativo por las
propiedades del material ya descritas en el apartado
anterior. No obstante, debido al coste del PVC, estas
tuberfas, que son lisas, se fabrican sélo con un cierto
espesor para cada didmetro que asegura una rigidez

anular minima inicial de 4 kN/m? (rigidez nominal
SN4), lo que, en determinadas condiciones de la
instalacion, resulta insuficiente  para  evitar
deformaciones excesivas a medio vy largo plazo.

Es por ello que en los afios 80, comenzamos a
desarrollar tuberfas de PVC con paredes estructuradas
que incrementan la rigidez sin encarecer los tubos. Ello
supone un salto conceptual importante puesto que se
consigue una mejora estructural optimizando a su vez
el consumo de materias primas y por tanto de energfa
a lo largo de todo el ciclo de vida de la tuberfa.

10 Sistema adequa SANECOR®: La solucién sostenible y éptima para redes de saneamiento
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Con este criterio lanzamos a finales de los afios 80 la
tuberfa adequa SANECOR®, en la que el espesor se
conforma con dos capas, siendo corrugada la
exterior vy lisa la interior. Ya desde el principio este
tubo nace con el objetivo de conseguir un producto
altamente sostenible destinado a satisfacer
plenamente las necesidades en wuna red de
saneamiento, optimizando ademds los consumos
energéticos asociados a su produccidn, instalacidn y
funcionamiento, y minimizando la interaccion
medioambiental con el entorno. Para ello incorpora
importantes ventajas respecto a la mayorfa de las
tuberias pldsticas, de las cuales resumimos a
continuacion las mds importantes.

COLECTOR DE PVC CORRUGADO SN8.

Méxima rigidez a corto y largo plazo

Como hemos visto antes, la flexibilidad de las tuberfas
pldsticas es un factor positivo para poder adaptarse a
los asentamientos del terreno. Sin embargo, a ello se
contrapone el hecho adn mds importante de que la
tuberfa debe ser suficientemente rigida a corto y largo
plazo, es decir debe ser capaz de soportar las cargas
externas durante toda la vida Util de la conduccidn.
Dichas cargas no sélo gravitan sobre el tubo, sino
también sobre el terreno que lo envuelve, por lo que
es esencial que la instalacidon de las tuberfas se haga
correctamente. Ahora bien, ;puede controlarse
adecuadamente la instalacion! Normalmente no. En
cambio la calidad de la tuberfa si es facilmente
asegurable, ya que sus caracteristicas, por ejemplo la
rigidez, estdn sometidas a ensayos normalizados.

En la prdctica, dependiendo de las condiciones del
terreno que rodea a una tuberfa, mayor o menor
relevancia tendrd la capacidad de la misma para

resistir las cargas externas. Dichas condiciones en gran
parte dependerdn de cdmo se haya realizado la
instalacion del tubo, es decir de las dimensiones de la
zanja y del tipo de relleno y su compactacion.

Lo anterior puede cuantificarse a partir de la férmula
de la deformacién de un tubo enterrado:

AY Ki » Quw

D K; « Es + K3 - RCE

Dicha deformacién, que se mide como % del
didmetro del tubo, es funcidn directa de las cargas
verticales Qut, a las cuales se oponen 2 factores:

* Es = mddulo de elasticidad del suelo que
rodea al tubo, que depende de la zanja y del
tipo de relleno y su compactacidn, o sea de
la calidad de la instalacion.

* RCE = rigidez circunferencial especffica del
tubo, que se define como:

Ec'l
RCE =

en donde:

* E¢ = mddulo de elasticidad del material de la
conduccién.

] = momento de inercia por unidad de
longitud, que depende del espesor del tubo.

* D, = didmetro medio del tubo.

En la férmula de la deformacion vemos que, si la
componente del terreno es suficientemente alta
(valor alto de Eg), la rigidez del tubo no requiere
valores elevados. Si por el contrario el médulo de
elasticidad del suelo Eg no es suficientemente alto, la
deformacién del tubo depende en gran parte de la
rigidez del mismo.

Por otro lado, al utilizar tuberfas de material pldstico,
los documentos técnicos mds frecuentes (en Espafia
el pliego del MOPU o la norma UNE 53331, entre
otros), limitan la deformacién de las tuberfas pldsticas
a un valor del 5% de su didmetro a 50 afios. Este
limite temporal estd ligado con la conocida
caracteristica de los elementos pldsticos, y de los
polimeros en general, de experimentar una pérdida
del mddulo eldstico con el tiempo cuando dichos
elementos estdn sometidos a esfuerzos mecanicos.
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Esta pérdida, llamada fluencia y que se debe a la
deformaciéon de las macromoléculas de los
polimeros, es muy fuerte al principio, se va
suavizando con el tiempo y es asintdtica en el
horizonte de los 50 afos. La fluencia se representa
habitualmente mediante la curva de regresion del
material, que se visualiza mediante una escala
temporal logarftmica, como en la siguiente figura:
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ESQUEMA GENERAL DE LA CURVA DE REGRESION
DE UN MATERIAL PLASTICO.

En el caso de las tuberfas que deben soportar presién
interior, las normas de producto correspondientes
exigen que el tubo resista la presién de trabajo
prevista, a los 50 afios de su puesta en funcionamiento.
Esto obliga a los fabricantes a disefiar tuberias que
inicialmente resisten presiones muy superiores a las
necesarias, para que a largo plazo se mantengan las
resistencias previstas.

En el caso de tuberfas enterradas sin presidn, las
cargas actuantes se deben sdlo a factores externos
tales como el peso del terreno que hay encima, las
fuerzas dindmicas del trdfico de vehiculos, la carga
estdtica de elementos puntuales sobre la superficie,
etc. Como hemos visto antes, al esfuerzo que
suponen dichas cargas, se oponen los valores
resistentes del propio terreno y la rigidez del tubo. Si
se prevé que las condiciones del terreno tras la
instalacion no serdn suficientemente buenas como
para alcanzar altos valores de Eg, o si no se va a poder
garantizar una correcta instalacion, entonces habrd
que garantizar una rigidez inicial del tubo RCEyg
suficientemente alta, como para que la rigidez a largo
plazo RCEgg se mantenga en valores aceptables.

ENSAYO DE RIGIDEZ DE UN TUBO FLEXIBLE.

En este sentido se define el coeficiente de fluencia de
un determinado elemento pldstico p para un cierto
tiempo t, como:

Cf = Epo/ Ep:

es decir, como la relacion entre el mddulo de
elasticidad inicial del plastico p, y el médulo de dicho
pldstico p transcurrido el tiempo t. El valor del
coeficiente de fluencia para el tiempo t que se quiera
considerar (2 afos, 50 afos, etc.), determinard el valor
inicial de la rigidez del tubo pldstico. Como veremos a
continuacion, los coeficientes de fluencia pueden
variar mucho dependiendo del tipo de pldstico que
consideremos.

Teniendo en cuenta la importancia de estos
conceptos por su influencia en la durabilidad de las
tuberfas pldsticas, veamos como optimizar la eleccidn
del tipo de tuberfa entre las opciones mds habituales.
Para ello acudimos a dos normas:

@ La norma alemana DIN 16961-2: Tuberfas
y accesorios termopldsticos con superficies
perfilada exterior vy lisa interior.

En ella se definen los mddulos eldsticos iniciales de
los tres materiales considerados segin los siguientes
valores:

* PVC-U (PVC no plastificado):
Eo = 3.600 MPa

* PEAD (polietileno alta densidad):
Eq = 800 MPa

* PP (polipropileno copolimero bloque):
Eq = 800 MPa

12 Sistema adequa SANECOR®: La solucién sostenible y dptima para redes de saneamiento
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Si llevamos estos valores a la formula de la rigidez
vista anteriormente, queda claro que para conseguir
una cierta rigidez inicial, los tubos corrugados de PE y
de PP deberdn incrementar considerablemente el
momento de inercia | y por tanto el espesor, en
relacion a los tubos de PVC, ya que estos poseen un
valor mucho mas alto de Eyg.

Por otro lado, y debido al efecto de fluencia, la
mencionada norma define para cada material una serie
de valores del mddulo eldstico decrecientes con el
tiempo cuando las tuberias se encuentran sometidas a
esfuerzos, como es el caso de las tuberias enterradas
bajo trdfico de vehiculos. En la |* de las 2 gréficas
siguientes se visualiza la caida del médulo E¢,y en la 27,
partiendo de tuberfas SN8, la correspondiente caida
de rigidez en la misma proporcién, ya que en la

3.500
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500
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COMPARATIVO DE LOS MODULOS DE ELASTICIDAD CON EL TIEMPO
SEGUN DIN 16961.

Linea del valor minimo de
rigidez del Pliego del
MOPU (3,9 kN/m?) para
tuberias de saneamiento.
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EVOLUCION DE LA RIGIDEZ RCE = (Ex)Dm? CON EL TIEMPO SEGUN
DIN 16961.

formula de ésta Ultima los valores de | y de Dm
permanecen invariables en el tiempo.

A partir de los valores de E¢ deducimos los
coeficientes de fluencia para los 3 materiales
considerados. Asf para los valores Egg a 50 afos:

* Cpvcso = 206
* Cpeso = 5,33
* Cppso =667

Estos mismos coeficientes son los que se
corresponderian con la pérdida de rigidez, si las cargas
experimentadas por los tubos fueran del orden de
magnitud de las contempladas por esta norma.

En los tubos de PVC SN, entre ellos el tubo adequa
SANECOR®, la caida de rigidez a 50 afios es a la
mitad del valor inicial ya que el disefio original de
estos tubos perseguia una rigidez a 50 afos de 3,9
kN/m?, coincidente con el valor minimo inicial que
marca el Pliego de Prescripciones Técnicas para
Tuberfas de Saneamiento del MOPU, de 1986.
Aunque dicho pliego marca ese valor como inicial, la
experiencia basada en multitud de instalaciones que
no se ejecutan correctamente, llevd a disefiar las
tuberfas de saneamiento con dicho valor como
requisito a 50 afios. De esta forma la rigidez inicial
necesaria para tubos de PVC era: RCEpjn = 39 x
2,06 = 8 kN/m? o sea tubos SN8. Nace asf, entre
otros, el tubo corrugado adequa SANECOR®, tan
ampliamente difundido por toda Espafia desde
principios de los afios 90.

Con los mismos requisitos en tuberfas de PE y PP,
los disefios en dichos tubos habrfan dado lugar a
rigideces iniciales minimas de: 21 kN/m? y 26 kN/m?,
respectivamente. Estd claro que la rigidez SN8 en
estas tuberfas es a todas luces insuficiente cuando la
instalacion del tubo no estd correctamente
realizada, motivo por el cual el uso de estas tuberias
en redes de saneamiento da lugar en general a
ovalizaciones importantes de las conducciones. No
obstante lo anterior, el bajo precio que consiguen
ha hecho que se hayan  extendido
considerablemente. Dicho precio es debido a que
son muy ligeras y cada tubo tiene un coste muy bajo
en materias primas.

Para el tubo compacto de PVC SN4, una situacién en
la que las condiciones de la zanja y las cargas
actuantes den lugar a una pérdida de mddulo eldstico
como la que contempla la norma mencionada, darfa
lugar a un tubo con una rigidez residual de unos 2
kN/m?, insuficiente para evitar deformaciones
acusadas a largo plazo.

adequa 13
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@ La norma europea UNE-EN |3476: Sistemas
de tuberfas pldsticas para saneamiento vy
drenaje subterrdneo sin presion — Sistemas de
tuberfas de pared estructurada de poli(cloruro
de vinilo) no plastificado  (PVC-U),
polipropileno (PP) y polietileno (PE).

En esta norma, mds reciente, se definen unos
coeficientes de fluencia mdximos a 2 afios y unos
mddulos de elasticidad iniciales, para los 3 materiales
considerados, que son:

° Cfpvc <25 Eo, PVC — 3.200 MPa
* Cfpg <4 Eo, pe = 800 MPa
* Cfpp = 4 Eo, pp = 1.250 MPa

Esta norma contempla coeficientes tan sélo a 2 aios,
ya que tras este periodo de tiempo las caidas de
rigidez son ya pequefias, y se facilita la realizacién del
ensayo de fluencia, que para 2 afios requiere de un
ensayo acelerado de sdlo 2 meses (el de 50 afios
necesita un ensayo acelerado de |4 meses). Asi
mismo varfan algunos de los mddulos eldsticos
iniciales definidos en esta norma, por el uso de ciertos
aditivos que garantizan una mayor calidad de los
materiales utilizados en estas tuberfas.

Habida cuenta de que los valores de Cfpg y de Cfpp
son siempre muy préximos a 4 dada su alta exigencia
y que el valor Cfpyc es un valor en torno a 1,6 para el
tubo adequa SANECOR®, las gréficas para esta norma
quedarfan como las que se representan a continuacion.

En este caso podemos observar que a los 2 afos de
estar enterradas las tuberias bajo cargas que den lugar
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EVOLUCION DE LA RIGIDEZ EN EL TIEMPO SEGUN UNE-EN 13476.

a pérdidas del mddulo eldstico de la magnitud de las
consideradas, el tubo adequa SANECOR® alin posee
una rigidez de 5 kN/m?, mientras que las tuberfas de
PE y PP corrugado mantienen tan sdlo una rigidez de
unos 2 kN/m?, insuficiente para evitar deformaciones
importantes en dicho periodo de tiempo.

De lo explicado anteriormente podemos concluir
que la tuberfa de PVC SN8 adequa SANECOR® es,
de entre las tuberfas habituales y competitivas en
coste, la que mejor comportamiento presenta, a
corto y largo plazo, frente a las cargas externas.

Optima estanqueidad

La normativa actual admite diferentes tipos de unién
para las tuberfas pldsticas, aunque en los mds
habituales, dicha unidn se realiza siempre mediante
junta eldstica. En el caso de los tubos compactos de
PVC SN4, la unién estd normalizada y se realiza por
encopado (enchufe campana), pero en las tuberfas
estructuradas la norma UNE-EN 13476, contempla
tipologlas muy diversas, limitdindose de hecho a
indicar que el sistema de unidn debe mantener la
estanqueidad adecuada. En dicha norma se especifican
tanto uniones por encopado como mediante uso de
manguitos. En cualquier caso los ensayos de
estanqueidad se realizan de acuerdo con la norma
UNE-EN1277.

En la normativa para tuberias de PRFV los tipos de
unién son también muy variados admitiéndose no
solo junta eldstica (tanto por enchufe campana como

14 Sistema adequa SANECOR®: La solucién sostenible y dptima para redes de saneamiento
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DIFERENTES SISTEMAS DE UNION DE TUBERIAS PLASTICAS
ESTRUCTURADAS.

De las soluciones representadas en la figura anterior,
las dos de arriba se realizan encopando el tubo en
uno de sus extremos. Son tipicas de PVC y de PP Las
2 de abajo son empleadas por los tubos de PE que no
admiten un correcto encopado. En el modelo de la
izquierda se trata de una copa soldada y en el de la
derecha de un manguito de union.

La unién del tubo adequa SANECOR® se realiza
mediante el primero de los sistemas llamado copa de
embocadura integrada, en la que se mantienen las
caracteristicas del resto del tubo (corrugas vy
espesores), por lo que resulta la mds fiable de entre
las diversas soluciones existentes.

Otro aspecto muy importante que afecta a la
estanqueidad de la unidn es la junta elastomérica.
Mientras que en las tuberfas lisas dicha junta se dispone
en un alojamiento fabricado a tal fin en el interior de
la copa, en las tuberfas corrugadas se aprovechan los
valles de las corrugas para alojar la junta.

TUBERIAS DE PVC CORRUGADO (COLOR TEJA) Y DE PE
CORRUGADO (COLOR NEGRO).

En el tubo adequa SANECOR® esta junta es bilabiada
hasta didmetro DN500, con un perfil que por un lado
impide que la junta se desplace durante el montaje
del tubo, y por otro asegura una mayor estanqueidad.
En tuberfas de didmetro superior (DN630—
DN1200), la junta es de simple labio, ya que la mayor
profundidad de las corrugas evita que la junta pueda
desplazarse facilmente de su alojamiento.

JUNTA DE SIMPLE ANCLAJE EN adequa SANECOR® DN630-1200.

JUNTA DE DOBLE ANCLAJE EN adequa SANECOR® DN 60-500.

LA TUBERIA adequa SANECOR® (A LA DCHA.), ES LA UNICA QUE POSEE

JUNTA BILABIADA PARA OPTIMIZAR LA ESTANQUEIDAD DE LA UNION.

La junta debe ser capaz de cumplir sobradamente con
los ensayos de estanqueidad de la norma UNE-EN
277, que obliga a mantener la estanqueidad en
condiciones de presion interior (0,5 Atm), y de
depresiéon interior (-0,3 Atm), y con deflexién
diferencial del tubo respecto a la copa o manguito
(mayor deflexion en el primero), o con una desviacion
angular determinada segin el didmetro. Con los
perfiles del tubo adequa SANECOR® se consiguen
desviaciones angulares muy por encima de lo que
establece la normativa.
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Angulo maximo  Angulo maximo en
normalizado tubo SANECOR®

160 6° 9°
200 5° 7°
250 4° 6°
315 3° 5°
400 I° 3°
500 I° 3°
600 I° 3°
800 I° B
1000 I° 2°
1200 I° 2°

DESVIACION ANGULAR MAXIMA DE LA UNION ENTRE TUBOS.

Maxima capacidad hidraulica

La capacidad hidrdulica de un tubo de saneamiento por
gravedad, viene determinada por dos factores: el
coeficiente de friccidn del agua con el tubo, y el
didmetro interior del tubo. Como ya hemos
comentado anteriormente, en los tubos pldsticos, el
coeficiente de rozamiento es de K= 0,10 en la férmula

i : 1

VISTA INTERIOR DE COLECTOR adequa SANECOR® CON DESVIACION
ANGULAR

de Prandtl-Colebrook para aguas residuales, 10 veces
inferior al considerado para un tubo de hormigdn.

En cuanto al didmetro interior; la mayorfa de la tuberias
plasticas siguen el criterio DN = Deyterion pOr 1o que el
didmetro interior dependerd del espesor del tubo, y serd
variable segin el fabricante. Esto proporciona caudales
diferentes, a igualdad de pendiente y de rugosidad interior;
para el mismo didmetro nominal. La tuberfa adequa
SANECOR® sigue este criterio solo hasta el didmetro
DN500, por la necesidad de que los tubos sean
compatibles con las piezas y accesorios habituales en el
mercado. En cambio a partir de DN630, la tuberfa adequa
SANECOR® optimiza su didmetro (Dexterior > DN).

Por otro lado, para una determinada rigidez del tubo
(RCE), el espesor del mismo estd condicionado por el
tipo de material del que estd hecho que, al tener un
determinado mddulo de elasticidad E¢, obliga a un
valor del momento de inercia I en la férmula:

Ec- |
RCE =

Como I es funcidn del espesor (en un tubo liso I= &%),
en los tubos de PE y PP corrugados (valofg de
E¢ pequeiio), el espesor tendrd que ser mds alto que
en el PVC corrugado (valor de E¢ alto) para conseguir
la- misma rigidez. Por tanto en el tubo adequa
SANECOR®, la capacidad hidrdulica es siempre mayor
que en otros materiales termopldsticos, y mds audn en
didmetros superiores a DN500.

La grdfica siguiente representa en porcentaje los
caudales medios a seccion llena correspondientes a los
diferentes materiales empleados en tuberfas
corrugadas, para los mismos valores de pendiente
(1,5%) y rugosidad interior (k=0,10).

100%
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90%
85%
80%
75%
70%
65%
M PvCc oy
e 55%
50%
160 200 250 315 400 500 600

1000 1200

DIFERENCIAS DE CAUDAL MEDIO EN PORCENTAJE DE TUBERIAS CORRUGADAS SN8 (BASE 100% PARA EL TUBO adequa SANECOR®).
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Minimo consumo energético

Tal y como vimos en la pdgina 10, y de acuerdo con
el estudio mencionado en la misma, las tuberfas
pldsticas producen un consumo energético a lo largo
de toda la vida Util del tubo que puede llegar a ser
muy inferior al que producen los tubos de hormigdn.

A su vez dentro de los tubos pldsticos analizados, que
son los mds utilizados, los tubos de PVC rebajan el
didmetro nominal respecto a los tubos corrugados de
PE y PP por lo visto en el punto anterior, y respecto
al tubo de hormigdn por el menor coeficiente de
rozamiento. Aun asf el tubo de PVC compacto SN4

CONSUMO ENERGETICO (Kw/h)

400

350

es el que mayor consumo ocasiona al ser el mds
pesado.

En cuanto a los tubos corrugados el que mayor ahorro
energético produce es el de PVC corrugado SN8, tipo
adequa SANECOR® ya que, pese a que su peso es
mayor que en los tubos de PE y PP optimiza el didmetro
necesario en relacién a estos Ultimos, y tiene un menor
consumo en la produccidn tanto de las materias primas
como de la tuberfa. Por el mismo motivo es el tubo mds
ecoldgico desde el punto de vista de emisién de CO; a
la atmdsfera. Los valores correspondientes al estudio
mencionado se recogen en la tabla de la pagina 10y se
representan en las grdficas siguientes.

EMISION DE CO; (Kg de COy)

140

GRAFICAS DEL CONSUMO ENERGETICOY EMISION DE CO, A LA ATMOSFERA DE LOS MATERIALES MAS UTILIZADOS EN TUBERIAS DE SANEAMIENTO
POR GRAVEDAD.

adequa SANECOR®, la solucién mas sostenible

Un producto es sostenible cuando satisface las
necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las del futuro para
atender sus propias necesidades. En este sentido, es
importante que dicho producto tenga un ciclo de vida
largo, sea por tanto duradero, pero al mismo tiempo
que durante su ciclo de vida el consumo de recursos
sea miimo, en particular el gasto energético, igual que
minima debe ser su repercusion en el entorno social
y medioambiental.

En el caso de la tuberia para saneamiento adequa
SANECOR®, hemos visto en los puntos anteriores
una serie de caracterfsticas que contribuyen a una alta
sostenibilidad del producto.

ACOPIO TUBERIA adequa SANECOR®.

C J
adequa
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En el cuadro siguiente se resume la repercusién que
tienen las propiedades de este producto en los
factores que contribuyen a una mayor sostenibilidad.

DURABILIDAD AHORRO RESPETO AL

CARACTERISTICA R
ENERGETICO ENTORNO

Materias primas - t 1
Peso del tubo - 1
Reciclabilidad del material
Resistencia quimica
Ausencia de corrosion
Resistencia a la abrasién
Deposiciones/Incrustaciones
Rigidez a largo plazo
Flexibilidad del material
Capacidad hidraulica
Costes de instalacién - -
Seguridad laboral - - t
t

- = = = = =
1 1
" = = =

1
- =
1

Estanqueidad -
Costes de mantenimiento

PROPIEDADES DEL TUBO adequa SANECOR® QUE INCREMENTAN
LA SOSTENIBILIDAD DEL PRODUCTO.

1
- =

MANIPULACION EN OBRA DEL TUBO adequa SANECOR®.

Maxima versatilidad en el Sistema adequa SANECOR®

La tuberfa adequa SANECOR® posee una de las
gamas mas amplias de entre las tuberias pldsticas para
saneamiento. La siguiente tabla recoge las principales
dimensiones de los diferentes didmetros.

Dimensiones de gama de tuberias
adequa SANECOR®
D EXTERIOR LONGITUD
“ be com EMB'QETSURA
160 146 160 182 105
200 182 200 228 122
250 228 250 284 165
315 285 315 358 190
400 364 400 448 199
500 452 500 563 230
630 590 649 734 252
800 775 856 954 330
1.000 970 1.072 1.222 495
1.200 1.103 1.220 1.379 547

Asl mismo se fabrican piezas especiales en todos los
didmetros de la gama con el mismo material, siendo

piezas lisas de rigidez nominal SN4 en didmetros
DNI160 - DN500, y de superficie exterior corrugada
y rigidez nominal SN8 las fabricadas para didmetros
DN500 - DN1200.

En relacion a los accesorios para acometidas, el sistema
adequa SANECOR® dispone de modelos diferentes
que se corresponden con circunstancias especificas en
cuanto a didmetro, instalacion, normativa, etc.

Por dltimo el tubo adequa SANECOR® dispone de la
gama mas versdtil de pozos de registro de cuantas
existen con materiales plasticos. Estos elementos, que
suelen ser criticos respecto a la estanqueidad vy a los
costes de mantenimiento de wuna red de
saneamiento, conservan con la solucién adequa
SANECOR® las mismas caracteristicas éptimas que
en el caso del tubo.

De la pdgina 22 a la 24 se relaciona la gama de piezas
especiales y accesorios adequa SANECOR®,

Asf mismo a partir de la pagina 26 se describen con
detalle el pozo adequa SANECOR® y sus componentes.
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EL SISTEMA INTEGRAL adequa SANECOR® POSEE UNA GRAN VERSATILIDAD DE ACCESORIOS Y COMPONENTES ESTANCOS.
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| 4. Ficha técnica de la tuberfa adequa SANECOR®

En la siguiente tabla se resumen la caracteristicas técnicas de la tuberfa adequa SANECOR®.

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS |

Densidad 1.350 a 1.520 kg/m?

Coeficiente de dilatacion lineal 8 x 10° m/m.°C

Conductividad térmica 0,13 keal/m.h.°C

Calor especifico 0,22 0,3 cal/g.°C

Temperatura de Reblandecimiento Vicat =79 °C, segiin norma UNE-EN 727

Limites de pH Entre 3y 9,220 °C

Resistencia al diclorometano A 15 °C, durante 30 min, segin UNE-EN 580
Ensayo de la estufa De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 580

CARACTERISTICAS MECANICAS I

Rigidez Anular (también llamada RCE = RCE = 8 kN/m?, segin UNE-EN 1SO 9969
Rigidez Circunferencial Especifica)
=< 2,5, segtin UNE-EN ISO 9967

El valor real oscila entre 1,6 y 1,8
Resistencia al Impacto Segin UNE-EN 744 (Método de la Esfera del Reloj)
Fleibilidad Anular 30% de deformacién en DN 160 a D315,y 20% en
DN400 a DN 1200, segtin UNE-EN ISO 13968

Coeficiente de Fluencia a 2 afios

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS I

Estanqueidad con junta elastémerica Ensayos a 0,05 MPa con desviacién angular y con deflexion
a presion interna diametral, segin UNE-EN 1277
Estanqueidad con junta elastébmerica Ensayos a -0,03 MPa con desviacion angular y con deflexion
a depresion interna diametral, segin UNE-EN 1277

K= 0,01 mm (para aguas limpias)

Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook) K= 0,10 2 0,25 mm (para aguas residuales)

INSTALACION DE TUBERIAS adequa SANECOR® EN GALERIAY EN ZANJA.
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|.5. Nota sobre instalacion de tuberifas enterradas

Para la instalacion de tuberias se debe seguir la
normativa y cédigos de buena prdctica existentes,
entre los que podemos citar el Pliego de Tuberias para
Saneamiento de Poblaciones del MOPU, la Gufa
Técnica sobre Tuberfas para el Transporte de Agua del
CEDEX y las normas UNE-EN 1610, UNE-EN [452-
6 y UN-CEN/TR1046.

Se resumen a continuacién los aspectos mds bdsicos
recogidos en dicha normativa.

@ Las zanjas para el alojamiento de las tuberfas se
deben realizar de manera que la separacién entre
el tubo y la pared de zanja permita el trabajo de
los operarios en el tendido de la tuberfa y una
adecuada compactacién del relleno. La anchura de
zanja debe ser tal que el ancho a la altura de la
generatriz superior de tubo sea A = Degy + X
donde Deyt es el didmetro exterior del tubo y X
varfa entre 0,4 y 1,0 m en funcién del didmetro.

@ Es imprescindible el tendido de una cama de material
granular (arena o garbancillo de granulometria aprox.
5— 10 mm), de altura suficiente, H (cm) = 10 + D/ 10,
para evitar que cualquier desigualdad en el rasanteo
de la base de la zanja provoque apoyos en puntos
aislados sobre piedras o terrones. El apoyo directo
sobre una base rigida de hormigén es
contraproducente en el caso de tubos plasticos, ya
que, por un lado, toda la carga que le caiga al tubo, del
relleno o trédfico, producird una reaccidn en el apoyo
que podrd producir la rotura del tubo, y por otro,
cualquier deformacién o asiento diferencial producird
la rotura de la base de hormigdn y actuard como
cizalla sobre la tuberfa produciendo roturas o fugas. En
el caso de que, por circunstancias especiales, hubiera
que hormigonar el tubo, deberfa hacerse totalmente,
quedando como un encofrado perdido. Lo contrario
produciria tensiones importantes en las generatrices
del tubo en las que se pasa de hormigdn a relleno
granular En caso de que las pendientes sean muy
pequefias vy sea necesario colocar una solera de
hormigdn, sobre la misma deberd colocarse una cama
de relleno como la descrita anteriormente.

€ Sobre la cama de apoyo se debe realizar un relleno
lateral por tongadas de 25-30 cm, cuidando que el
material de relleno penetre en las zonas de dificil
acceso (parte inferior de la tubena) y quede bien
compactado, proporciondndole al tubo el dngulo de
apoyo necesario (miimo 120°) en toda su longitud.
El material utilizado en el relleno lateral debe alcanzar
una aftura de 30 cm sobrre la clave del tubo. Puede ser

terreno natural procedente de la excavacion, siempre
que garantice que se obtienen las caracteristicas
consideradas en los cdlculos. Se recomienda que el
material sea de granulometria 5-15 mm, idealmente
un garbancillo o gravilla que, sin necesidad de medios
externos, garantiza una compactaciéon natural minima
del 95% en el ensayo de Proctor normal.

O £l resto del relleno de la zanja hasta alcanzar la
capa de rodadura o nivel del suelo, puede ser de
terreno natural procedente de la excavacidn,
exento de piedras y terrones, siempre que sus
caracteristicas sean adecuadas segin normativa
vigente. Deberd tener una compactacién de al
menos el 95%, aunque si existe trdfico pesado
deberd ser del 100% para que no se produzcan
rodadas y deformaciones en la propia capa de
rodadura. En cualquier caso nunca deben
compactarse estas Ultimas tongadas por debajo
del 90 % en el ensayo de Proctor normal.

Para ampliar la informacién referente a las
condiciones de instalacion de tuberfas enterradas,
recomendamos acudir a nuestro prontuario
“Instalacién de tuberias para abastecimiento, riego y
saneamiento segun normativa vigente.”

En la siguiente figura se representa una zanja tipo, con
indicacion de los aspectos mds relevantes a tener en
cuenta en la instalacidn de las tuberfas.

RELLENO ORDINARIO

SELECCIONADO, LIBRE DE i
TERRONES Y PIEDRAS

~ COMPACTACION =95% PN.

H> I m
30Cm. — @

COMPACTADO

o ~_f —— DE LOS RINONES
CAMA DE MATERIAL § =10+ D/I0 cm.

GRANULAR
=D +05 m.=

SECCION TIPO HABITUAL DE UNA ZANJA PARA TUBERIA ENTERRADA.

Por Ultimo conviene recordar que, para comprobar la
validez de las tuberfas en las condiciones particulares
de cada instalacidn, debe realizarse un célculo
mecdnico basado en una normativa de cdlculo
vigente. Adequa dispone de un programa de célculo
de este tipo, disefado para la tuberia corrugada
adequa SANECOR® y basado en la directriz alemana
ATV A-127. Dicha directriz es la que recomendamos
como mds adecuada para simular el comportamiento
de un tubo pléstico enterrado a corto y largo plazo.
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|.6. Accesorios del sistema adequa SANECOR®

En cualquier red de saneamiento, es deseable que
todos los componentes tengan similares caracteristicas
al objeto de mantener la estabilidad mecdnica del
sistema, garantizar una dptima estanqueidad y facilitar
el mantenimiento de la red.

Piezas especiales

La tuberfa adequa SANECOR® posee una gama muy
amplia de piezas especiales y accesorios fabricados en
el mismo material. En las Tarifas de Precios adequa se
especifican los datos dimensionales y croquis de
detalle de todos estos elementos.

La gama de piezas especiales de la tuberfa adequa
SANECOR® estd desarrollada en todos los didmetros
hasta el didmetro DNI1200 y se compone de dos
series: Serie lisa SN4 para piezas hasta DN500
y Serie corrugada SN8 hasta DNI1200. Los tipos
de piezas standar son las habituales: manguitos de
unién para extremos sin copa, manguitos pasantes

para el montaje de carretes de reparacion, codos
de 30° 45° y 90° ampliaciones de didmetro,
derivaciones a 45° y 90° de igual o distinto didmetro
y tapones.

No obstante, es posible realizar bajo pedido un gran
ndmero de piezas a medida.

PIEZAS ESPECIALES HABITUALES PARA TUBERIA adequa SANECOR® CON SUPERFICIE EXTERIOR LISA SN4 Y CON SUPERFICIE EXTERIOR CORRUGADA SNS8.
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adequa SANECOR® POSEE UNA GAMA MUY AMPLIA DE PIEZAS ESPECIALES HASTA DN1200 (A LA IZDA. REPARACION CON MANGUITOS PASANTES).

Elementos para acometidas

Existen diferentes soluciones pero deben elegirse
aquellas que posean un montaje sencillo, garanticen una
buena estanqueidad, y supongan un coste razonable.

El sistema adequa SANECOR® recoge los siguientes
tipos de acometida:

@ Acometidas mediante clips mecénicos. En las
fotos de la parte inferior se ven las distintas

fases del montaje de este tipo de accesorios.
Son una solucién en PVC de muy alta calidad
disponible para acometidas de didmetros 160 y
200 mm a colector de 315 mm. La gama es
reducida por el elevado coste de inversidn
necesario para la fabricacion de estas piezas.
Estas acometidas son totalmente estancas, muy
faciles de montar y no penetran interiormente
en el colector.

MONTAJE DE CLIP MECANICO PARA TUBERIA adequa SANECOR®.
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@ Acometidas mediante piezas injerto. Se fabrican
soldando la conexién para la acometida a una
pieza en forma de media cafia que interiormente
reproduce la forma corrugada exterior del
colector. La unidn de la pieza con éste Ultimo se
realiza mediante adhesivo. Tiene la ventaja de
disponer de conexiones a 45° (o incluso con otros
angulos), ademds de la de 90° (87,5°).

INJERTOS PARA ACOMETIDAS DE TUBERIA adequa SANECOR®.
€ Acometidas mediante clips elastoméricos.

Aprovechando los altos espesores de la tuberfa corrugada adequa SANECOR®, es factible utilizar uniones para
acometida fabricadas en caucho EPDM que son muy competitivas en precio y aseguran una total estanqueidad.
Estdn disefiadas a medida para la conexién a colectores adequa SANECOR® vy, dado el coste asequible de
inversion, se fabrican estas piezas para todas las combinaciones posibles: acometidas de 160 a 630 mm para
colectores de 315 a 1.200 mm. A continuacién se representa el proceso de montaje de esta solucidn. En el
documento “Instrucciones de Montaje de Pozos de registro adequa SANECOR®" se explica en detalle dicho
procedimiento.

)
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CLIPS ELASTOMERICOS CON PLANTILLA DE CORTE PARA ACOMETIDAS.

En el caso de utilizar estos clips elastoméricos, y con objeto de que la acometida no pueda invadir el colector,
disponemos de unas piezas “diadema” que instaladas en el valle de una de las corrugas hace de tope, tal y como
se muestra en la siguiente secuencia.

!

SECUENCIA DE MONTAJE DE PIEZA “DIADEMA” PARA EL TOPE DE LAS ACOMETIDAS adequa SANECOR®.

Por ultimo dedicamos el siguiente apartado a una detallada descripcidn de los pozos de registro adequa
SANECOR®, tanto de sus caracteristicas y componentes, como de las ventajosas condiciones de la instalacién.
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adequa SANECOR®, CON MAS DE 20 ANOS DE EXPERIENCIA, ORIENTADO A LA DURABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE SUS PRODUCTOS.
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2. Pozos estancos en redes de saneamiento
2.1. Arquetas y pozos de registro adequa SANECOR®

TN =

POZOS DE REGISTRO EN MATERIALES CONVENCIONALES (HORMIGONYY LADRILLO).A LA DERECHA, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON.

La misidn de los pozos de registro en una red de
saneamiento es la de tener acceso a la conduccidn, para
poder realizar las labores de inspeccion, mantenimiento,
reparaciones, etc. Tradicionalmente, estos pozos se han
venido fabricando in situ con materiales baratos como
hormigdén armado o mamposterfa de ladrillo, aunque
desde hace ya varios afios es también muy habitual
construirlos a partir de elementos prefabricados, bien
de hormigdn, bien de materiales plasticos.

Se han descrito en el segundo apartado de este docu-
mento las ventajas que representan los materiales plds-
ticos para las tuberfas de saneamiento. La mayor parte
de dichas ventajas son extrapolables al resto de ele-
mentos de la red y en particular a los pozos de registro:
comportamiento quimico, resistencias a la corrosién y
a la abrasién, menores pérdidas de carga, rendimientos
y costes de instalacién, seguridad en obra, etc. Mencidn
aparte merece el concepto de estanqueidad que en los
pozos de registro cobra una relevancia critica, ya que
una parte muy importante de los problemas de explo-
tacion de una red de saneamiento, fugas e infiltraciones
en la misma, se deriva de la falta de estanqueidad en
los pozos de registro.

En relacion al coste, aunque los materiales pldsticos son
mucho mas caros que los materiales tradicionales, la di-
ferencia de coste entre pozos se reduce muy conside-
rablemente cuando la comparacién se realiza para
unidades instaladas. Esto es debido a que el rendimiento
de montaje es mucho mds alto tanto por el bajo peso
del material como por la sencillez en el montaje de estos
elementos, en su mayoria prefabricados.

Por ultimo, cabe también sefialar que, dependiendo del
espesor de la pared del pozo vy del material utilizado,
la resistencia mecdnica del pozo pldstico puede no ser
suficiente frente a las cargas externas del terreno y del
tréfico existente. En este caso el pozo deberd revestirse
de hormigdn, una vez instalado. Hay que aclarar en este

sentido que los colectores de una red de saneamiento
urbana suelen ubicarse bajo los viales existentes, al
recoger el agua desde las acometidas que salen de los
edificios.

En adequa tenemos una dilatada experiencia en la
fabricacién de pozos de registro con diferentes
materiales,lo que a lo largo de los afios nos ha permitido
constatar las ventajas e inconvenientes de cada uno de
ellos (fibrocemento, hormigdn, PRFV, PEAD y PVC).

Dicha experiencia unida a la estrategia de innovacion
nos ha permitido disefiar y desarrollar una importante
gama de pozos de registro que, por un lado aprovecha
las caracteristicas ventajosas de los materiales

POZOS DE REGISTRO EN MATERIALES PLASTICOS (POLIESTERY POLIETILENO).

26 Sistema adequa SANECOR®: La solucion sostenible y dptima para redes de saneamiento



SISTEMA ADEQUA SANECOR®

LA SOLUCION SOSTENIBLEY OPTIMA PARA REDES DE SANEAMIENTO

pldsticos, y por otro resuelve los inconvenientes
surgidos con otras soluciones pldsticas anteriores,
fundamentalmente referidos al coste, a la resistencia
mecdnica y a la adaptacion in situ de la solucidn
prefabricada.

El disefio adequa SANECOR®, que consigue abaratar
mucho los costes, garantiza un comportamiento
mecdnico dptimo y una excelente estanquidad de la red.
Cuenta ademds con mds de |2 afios de experiencia, y
cientos de referencias distribuidas por toda Espafia.

POZOS DE REGISTRO adequa SANECOR®.

2.2. Componentes e instalacion de los pozos de registro adequa SANECOR®

Podemos dividir el pozo en tres partes diferenciadas
que, de arriba abajo serfan:

|.- El acceso al pozo mediante una pieza cdnica de
muy alta rigidez que reduce el didmetro del pozo al
didmetro del registro (600 mm).

2.- El fuste o cuerpo del pozo, de la altura requerida
y con los pates de acceso ya instalados en fdbrica. Su
alta rigidez no requiere refuerzo de hormigdn.

3.- El fondo del pozo, donde se ubican las conexiones
al colector. En funcion del didmetro del mismo, puede

CONO DE REDUCCION I

PATES I

CLIP ELASTOMERICO I

ASRERRRGERRALT ™

»)

§)

BASE I

ESQUEMA GENERAL DE POZO adequa SANECOR®.

realizarse de diferentes formas. Hasta un cierto didme-
tro que depende a su vez del didmetro del pozo, las tu-
berfas entroncan directamente en el cuerpo del pozo
a través de juntas eldstoméricas que, aprovechando el
gran espesor de la pared corrugada, garantizan una total
estanqueidad. A partir de cierto didmetro la conexion
al colector puede realizarse, o bien mediante unas bases
con registro que conectan el pozo a la clave del colec-
tor, o bien mediante piezas de entronque que permiten
el acceso al colector a seccién completa.

En los siguientes esquemas se visualiza la configuracién
descrita.

ESQUEMA GENERAL DE COMPONENTES DEL POZO adequa SANECOR®
CON LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE CONEXION AL COLECTOR.
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A continuacion se describen en detalle cada uno de
estos componentes.

Acceso al pozo de registro

El cono reductor de acceso al pozo estd fabricado en
PEAD de alta calidad mediante un sistema que permite
producir piezas pldsticas de gran volumen a un precio
competitivo. Dicho cono cuya entrada es de 600 mm,
es asimétrico e incorpora 2 pates, en los pozos de
1.000 y 1.200 mm, mientras que es simétrico y sin
pates en el de 800 mm. El disefio incorpora unas ner-
vaduras que aseguran una alta rigidez.

El cono queda encajado en el extremo superior del
cuerpo, siendo muy sencilla su colocacion. Opcional-
mente, puede instalarse una junta de estanqueidad
entre cono reductor y cuerpo del pozo, para asegurar
la estanqueidad en caso de niveles fredticos altos.

y B

CONO REDUCTOR DE POZO DE DIAMETRO 800 mm.

1]
||

I —

CONO REDUCTOR DE POZO DE DIAMETRO 1000Y 1200 mm.

‘ .l

ALTURA NOMINAL

Cuerpo del pozo

Estd fabricado a partir de tuberia de PVC corrugado
de rigidez nominal SN8, lo que asegura una resistencia
muy elevada a las cargas externas durante todo la vida
uatil del pozo.

Con este material se asegura que los pozos no
requieren ser hormigonados para reforzar su rigidez.
Muy al contrario disponer de un material flexible
puede ser muy ventajoso frente a asentamientos del
terreno. Los pozos adequa SANECOR® disponen de
una gama de didmetros entre 600 y 1200 mm.

Para pozos poco profundos pueden usarse arquetas
de didmetro 600 mm (sin cono ni pates), que son muy
adecuadas para alturas inferiores a 1,5 m de altura, o
bien pozos de 800 mm para alturas mayores que
cuentan con la posibilidad de incorporar pates.

EL CUERPO DEL POZO adequa SANECOR® SE FABRICA A PARTIR DE
TUBERIA adequa SANECOR® SN8.

Para los pozos mds habituales de didmetros 1000 y 1200
mm, que salvo pedido en contra, siempre incorporan
pates, la gama de alturas oscila entre 1,5y 9 m.

Los pates ya instalados en el cuerpo del pozo son de
acero, y estdn revestidos de polipropileno para asegurar
la estanqueidad frente a entradas de agua del nivel
fredtico.Van montados en la cresta de la corruga con
una separacion constante de cémo maximo 30 cm.

ALTURA NOMINAL

ALTURA NOMINAL

POZO D 600 mm

GAMA ESTANDAR DE CUERPOS adequa SANECOR®.

POZO D 800 mm POZO D 1000Y 1200 mm
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TUERCA DE PP

ARANDELA DE PP

ARANDELA
DE GOMA

DETALLE DEL ANCLAJE DEL PATE.

La altura de los cuerpos se adapta a las profundidades
presentes en la obra (se fabrican cuerpos en longitudes
que varfan 0,5 m), llegando a un méaximo de 5,5 m que
se corresponde con pozos de ém. Para pozos mds
profundos se utiliza un 2° mddulo con un extremo
encopado para permitir su unién con el mddulo
anterior.

En pozos de cierta profundidad es necesario disponer
de tramex o plataformas de seguridad que, ademds de
proteger frente a posibles accidentes, ofrecen la
posibilidad de realizar paradas seguras durante el
descenso. Lo recomendable es instalar estos elementos
cada 2,5 o 3 m de profundidad.

CUERPO DE 3 m
CON COPA

CAJEADO I.
CUERPO INFERIOR I

POZOS PROFUNDOS MEDIANTE 2 MODULOS

Los pozos adequa SANECOR® disponen de tramex a
medida, fabricados en poliéster reforzado para evitar
la corrosion electroquimica.

TRAMEX DE POLIESTER EN POZOS adequa SANECOR®.

Conexién de acometidas al cuerpo del
pozo

Los entronques del colector o posibles acometidas al
cuerpo del pozo se realizan mediante juntas de caucho
llamadas clips elastoméricos, que se montan tras realizar
los taladros correspondientes in situ. El alto espesor de
los cuerpos corrugados permite la instalacion de clips
de suficiente longitud como para asegurar una total es-
tanqueidad, incluso cuando existe una cierta desviacion
angular. Para ello, estas piezas se han disefiado a medida
de las dimensiones del cuerpo corrugado. Es importante
resaltar que la estanqueidad de los pozos Sanecor solo
se garantiza utilizando los clips elastoméricos originales.
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El método de ejecucion de las acometidas es muy  utilizado. El clip se suministra con una plantilla adhesiva
sencillo y no requiere de mano de obra especializada.  que, instalada sobre el cuerpo del pozo en la misma
En la siguiente ilustracién se muestra el procedimiento  zanja, permite realizar el taladro de forma répida y fiable.

PROCEDIMIENTO DE PERFORACION DE TALADROS PARA INSERCION DE CLIPS ELASTOMERICOS.

Hasta didmetro 250 mm de tubena el taladro puede rea-  pertinentes instrucciones, permite realizar el corte muy fa-
lizarse con una corona de corte instalada sobre untaladro  cilmente. Las imperfecciones propias de un taladro hecho
manual. Para didmetros superiores debe usarse una sierra a mano quedan absorbidas por la elevada profundidad y
de calar Aun asf, la plantilla suministrada que incluye las el ajuste a medida del canal interior del clip elastomérico.

3 N - -
i . mlr e e

CLIP ELASTOMERICO. INSTALACION.

Este sistema permite realizar las acometidas de los tubos ~ deben conectar; sin necesidad de realizar adaptaciones
al cuerpo del pozo in situ y en el punto exacto donde  como las que requieren los elementos prefabricados.

INSTALACION DE TUBERIAS AL CUERPO DEL POZO.

REALIZACION DE MULTIPLES ACOMETIDAS REALIZADAS IN SITU.
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Acabado del fondo con entronque de la tuberia al cuerpo del pozo

Como vya hemos adelantado anteriormente, el
acabado del fondo del pozo puede realizarse de
diferentes maneras dependiendo del didmetro del
colector.

El entronque directo al cuerpo del pozo mediante clips
elastoméricos queda limitado a un didmetro mdximo
de colector de acuerdo con el siguiente esquema:

DN pozo DN maximo de colector
600 315
800 400
1.000 500
1.200 600

En estos casos, que son los mds frecuentes, el fondo
del pozo se remata con hormigdn. Si hay presencia de
nivel fredtico en la zanja el extremo inferior del cuerpo
se cierra con una base pldstica de PEAD, que incorpora
junta de estanqueidad, a efectos de evitar la entrada
de agua por el fondo. Tenemos por tanto 2 casos:

@ Aunque se recomienda siempre el uso de la base
pldstica estanca, si no existe nivel fredtico en la zanja, el
fondo del pozo puede fabricarse mediante hormigdn.
Para ello, se construye una solera de determinadas
dimensiones seglin sea el didmetro del pozo, con una
profundidad que permita encastrar las 2 corrugas
inferiores del cuerpo del pozo, y que deje ademads un
fondo libre por debajo del mismo de unos 10 cm.

En la préctica, un procedimiento frecuente es realizar
primero las conexiones en el pozo, dejarlo calzado y
hormigonar después por abajo hasta la aftura necesaria.

] CLIP
ELASTOMERICO

ENTRONQUE
DE TUBERIA

CALZAR BASE
CON LADRILLOS

s 5 -

CUERPO
DEL POZO

—

SOLERA DE ZANJA CON PROCTOR AL 95%
*CAMA DE ARENA DE RiO O SIMILAR

ACABADO DEL FONDO DEL POZO REMATADO CON HORMIGON.
1* FASE.

e i R R HORMIGON
o ke TR o S et m BT O MORTERO
{ i BT 0
.: r - * r
Pt R R T

_,.u-"'"' -\""-\-\.

HORMIGONADO DEL FONDO DEL POZO. 2* FASE.
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@ Si el pozo se instala con su base pldstica, se prepara
también una solera de hormigdn de limpieza, aunque
ahora sdlo a efectos de fijar el fondo del pozo ya que
la estanqueidad queda garantizada por la base pldstica
que incorpora una junta de estanqueidad. En este caso
el pozo debe hormigonarse siempre por dentro hasta

CUERPO
' DELPOZO
BASE  JUNTADE
ESTANCA ESTANQUEIDAD

SOLERA DE ZANJA CON PROCTOR AL 95%
*CAMA DE ARENA DE RiO O SIMILAR

la generatriz inferior del colector, para lastrar el pozo
frente a empujes verticales del nivel fredtico.

Por Ultimo se recomienda que el acabado interior del
fondo se realice adecuadamente, para que la pérdida
de carga sea minima en el pozo.

1

ENTRONQUE
DE TUBERIA

CLIP
| ELASTOMERICO

ACABADO DEL FONDO D

EL POZO CON BASE ESTANCA.

HORMIGON
B O MORTERO
| = T

HORMIGON
% O MORTERO

INTERIOR DEL POZO CON BASE ESTANCA.
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Acabado del fondo del pozo mediante base de registro

En los pozos de didmetros 1000 y 1200 mm, cuando el didmetro del
colector es superior a 500 y 600 mm respectivamente, la unién del pozo
al colector puede realizarse mediante un fondo con registro. El extremo i
inferior del cuerpo se cierra con una base con junta de estanquidad pero
abierta en el centro, de forma que queda una abertura concéntrica que
permite el registro del colector por la clave del mismo. Dicha abertura se
remata con un cuello vertical que permite la conexion al colector a través
de un clip elastomérico para asegurar una total estanquidad del conjunto.

PIEZA DE !
ACOPLAMIENTO EN PE |\

JUNTA ESTANQUEIDAD r-

CUERPO POZO |

COLECTOR
SANECOR
cLIP
ELASTOMERICO

ALTURA NOMINAL

ﬁlmr

||I"!:' i i

El didmetro mdximo del registro es funcidn del didmetro

del colector:

DN colector

600 315
800 400
1.000 500
1.200 600

DN maximo del registro

INSTALACION DEL CUERPO CON BASE DE REGISTRO.

Acabado del fondo del pozo mediante pieza entronque de paso total

En los pozos de didmetros 1000 y 1200 mm, cuando el
didmetro del colector es superior a 500 y 600 mm
respectivamente, la unién del pozo al colector puede
realizarse opcionamente mediante una pieza en Te fabricada
en PEAD. Con esta pieza, se mantiene el acceso al colector

ALTURA NOMINAL

a seccién completa, siendo éste visitable mediante los 3
pates que incorpora el cuerpo de la pieza por su parte
tangencial. Para evitar posibles deformaciones por
sobrecargas excesivas esta pieza conviene hormigonarla
hasta cubrir la mitad del cuello de conexién con el pozo.

PIEZAS DE ENTRONQUE DE PASO TOTAL.
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A fin de mantener la estanquidad, la conexidn con el zarse con las mismas juntas que llevan los tubos para
pozo y con los dos extremos del colector debe reali- unirse entre sf.

‘o

INSTALACION DE PIEZA ENTRONQUE DE PASO TOTAL.

Pozos en colectores con cambio de direccién

Cuando en la traza de la red de colectores existen talacion de estos pozos hace posible la conexidn con
cambios de direccidn, lo habitual es instalar un pozo el dngulo que se necesite.

de registro en el punto en que la direccién cambia.
Cuando se instale el pozo mediante base de registro, el sis-

Cuando el didmetro del colector permite la conexidn tema adequa SANECOR® contempla curvas de gran dig-
directa en el cuerpo del pozo el propio sistema de ins- metro para la ubicacion del pozo en el cambio de direccidn.

CONO I

JUNTA ELASTOMERICA |

POZO I

JUNTA ELASTOMERICA I

BASE DE REGISTRO |

CLIP ELASTOMERICO I

CURVA EN ANGULO PARA POZO I

JUNTA ELASTOMERICA

INSTALACION DE POZOS EN COLECTORES CON CAMBIO DE DIRECCION.
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Por Uttimo cuando se requieran piezas de conexidn con codos cortos en los extremos de la piezas entronque
paso total a colectores de gran didmetro, puede usarse de PEAD, o bien salidas soldadas al cuerpo del pozo.

POZOS EN COLECTORES DE GRAN DIAMETRO CON CAMBIO DE DIRECCION.
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2.3. Acabado del pozo adequa SANECOR®

Respecto al relleno y compactacién en torno al pozo,
lo ideal es tratarlo de la misma forma que la tuberta, si
bien es cierto que la exigencia aquf es menor por la
componente de las cargas, siendo necesario no obs-
tante que el relleno no contenga bolos o piedras que
puedan dafar al cuerpo o al cono del pozo.

Asi mismo en el caso de utilizar la base pléstica estanca,
el fondo de zanja debe ser saneado como en el caso
de las tuberfas.

En cuanto a la coronacién del pozo, hay que considerar
que el cono pldstico no debe soportar las cargas
verticales directamente. Si por el tipo de superficie final
no estuviera previsto, serd preciso realizar una pequefia
losa de hormigdn alrededor de la boca del cono que,
a través del cerco de la tapa de registro, reparta las
cargas de trdfico, que de otra forma incidirfan sobre la
vertical del pozo. Ldgicamente, el cerco no debe
reposar tampoco sobre el borde del cono pldstico. Hay
que tener en cuenta que en caso de trédfico pesado, la
superficie del cono serfa la que recibe las mayores
cargas, por la poca profundidad a la que se encuentra.
El inconveniente de que estas cargas se transmitan a
través de una columna de material pldstico es que
dicha columna tendria desplazamientos verticales, que
por pequefios que fueran podrian agrietar la capa de
aglomerado.

CARGAS VERTICALES

CERCO TAPA DE REGISTRO I

CONO REDUCCION 1000/600 (PEAD)

CORONACION DEL POZO.

Si es necesario, puede ajustarse la altura del cono
recortando parte de su cuello superior o, si la
diferencia en las cotas es muy grande, recortando
incluso las corrugas del cuerpo del pozo (cada una
mide 10 cm. aprox.).

ASFALTO I
HORMIGON I

ARENA COMPACTADA I

ACABADO DE LA CORONACION DEL POZO DE REGISTRO.
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2.4. Pozos de Resalto

El sistema de pozos adequa SANECOR® incluye
también el montaje de pozos de resalto estancos.
Dichos elementos se utilizan en aquellos casos en que
la traza del colector siga pendientes muy pronunciadas.

Como el colector no debe tener en general
pendientes superiores a 3° se utilizan pozos con
resaltos que disminuyen dicha pendiente.
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ESQUEMA DE DISPOSICION DE POZOS DE RESALTO.

POZO DE RESALTO adequa SANECOR®.

Las siguientes figuras muestran la versatilidad del
sistema adequa SANECOR®. La foto de abajo es un
pozo de resalto, que se utiliza cuando cuando la
diferencia de cotas entre la entrada y salida del
colector es superiora | m.La entrada del agua al pozo
es desviada hacia la base para evitar la caida del agua
desde arriba.

2
FF af |

AMAMAARAANN

&
TANAAN

POZOS DE RESALTO CON EL SISTEMA DE POZOS adequa SANECOR® (A LA IZDA.TIPO MADRID).
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También se utilizan pozos de resalto en caso de re-
alizar sifones para el paso de obstaculos que inter-

fieren en la traza. Dichos pozos permiten el registro
del sifén.

HORMIGONADO Il

POZOS DE RESALTO adequa SANECOR® EN SIFON.

2.5. Arquetas y pozos especiales

Arquetas de paso directo

La tuberfa adequa SANECOR® dispone de arquetas
de paso directo para salidas en didmetros DNI60 y
D200. Fabricadas en polipropileno de alta calidad,
estas arquetas, de gran resistencia mecdnica por el
disefio prismdtico de su cuerpo central, ofrecen una
alternativa muy fiable a las soluciones convencionales
de estos elementos.

La estanqueidad queda garantizada por medio de
juntas eldsticas que permiten absorber ciertas
desviaciones angulares y asentamientos del terreno,
cumpliendo las exigencias de la normativa actual. Las
juntas son de EPDM con anillo de refuerzo de PR
conformes a la norma UNE-EN 681, lo que aseguran
un perfecto sellado de la instalacion. Estas juntas son

ademds desmontables. Asi mismo se optimiza la
capacidad hidrdulica a través de la pendiente (3,5%) vy
la lisura interior del canal principal, evitando la
acumulacién de sedimentos. Su puesta en obra se

mejora por:

* Tener una base inferior abierta que facilita el
asentamiento, nivelacidon y penetraciéon de
hormigdn, durante su instalacion.

* Evitar desplazamientos gracias a las hendiduras
en la seccion del cuerpo de la arqueta, para
rellenar y compactar con hormigén & arena.

* Poseer simbologfa grdfica de flechas de
direccién de flujo que impiden una instalacién
incorrecta.

ARQUETAS DE PASO DIRECTO adequa®.
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Otras aplicaciones con arquetas y pozos adequa SANECOR®

Con el sistema adequa SANECOR® pueden ejecutarse versas aplicaciones. En las figuras siguientes se muestran
multitud de soluciones de arquetas y pozos para di algunos ejemplos, que se describen por s mismos.

TAPON DE REGISTRO
ROSCADO

SEPARADOR
DE GRASAS DERIVACION ENT I

ADAPTADOR PIEZA
LISA-CORRUGADO

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS. ARQUETA SIFONICA.

ADAPTADOR PIEZA
LISA-CORRUGADA

. SEPARADOR
DE GRASAS

CODO 87,5 r

A =0

POZOS SEPARADORES DE GRASAS.

TAPON REGISTRO
ROSCADO I

ADAPTADOR PIEZA |

LISA-CORRUGADO |

GUIA PARA
CODO 875 ADAPTADOR PIEZA COMPUERTA
| LISA-CORRUGADO SEPARADORA
DETOMA

INJERTO MACHO- DE MUESTRAS
HEMBRA 87,5 I
POZO SIFONICO CON SEPARADOR DE GRASAS POZO TOMAMUESTRAS.
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3. Referencias de tuberia adequa SANECOR®

La tuberfa corrugada adequa SANECOR® se fabrica desde el afio 1992. Desde entonces se han ejecutado miles de
obras distribuidas por toda Espafia, ademds de Francia y Portugal. La inmensa mayorfa han sido instalaciones de sane-
amiento y drenaje por gravedad, tanto de aguas residuales como de aguas pluviales, aunque también se han ejecutado
con esta solucion conducciones para riego agricola sin presion fundamentalmente en obras de transformacién de
acequias en tuberfas enterradas.

La longitud de tuberfa instalada llega casi a los 50.000 km, el 90% de los cuales estan instalados en Espafia. A conti-
nuacion se relacionan los kildmetros de tuberfa instalada en cada una de las comunidades auténomas con el detalle
por provincias.

Referencias de tuberia corrugada de PVC
adequa SANECOR?® (en km)

MADRID 5946  HUESCA 810
ALBACETE 937  TERUEL 625
CIUDAD REAL 1082  ZARAGOZA 930
CUENCA 693  ARAGON 2.366
GUADALAJARA 1564  BARCELONA 1018
TOLEDO 3655  GIRONA 664
CASTILLA-LA MANCHA 7.932  LLEIDA 375
BADAJOZ 1050  TARRAGONA 424
CACERES 664  CATALUNA 2.480
EXTREMADURA 1960  BALEARES 1.158
A CORUNA 1144 ALICANTE 1312
LUGO 286  CASTELLON 550
ORENSE 74 VALENCIA 2.006
PONTEVEDRA 1518  COM.VALENCIANA 3.867
GALICIA 3022 MURCIA 1.246
ASTURIAS 627 CADIZ 2752
CANTABRIA 632 HUELVA 1231
AVILA 257 MALAGA 1284
BURGOS 401 SEVILLA 1601
LEON 1100 ALMERIA 443
PALENCIA 430  CORDOBA 1.54]
SALAMANCA 960  GRANADA 341
SEGOVIA 533 JAEN 1213
SORIA 254  ANDALUCIA 10.406
VALLADOLID 1370  CEUTA 206
ZAMORA 182 MELILLA 66
CASTILLA-LEON 5487  LAS PALMAS 2759
ALAVA 29 TENERIFE 156
GUIPUZCOA 17 CANARIAS 2916
VIZCAYA 76 TOTAL NACIONAL 50.739
PAISVASCO 122 PORTUGAL 2.884
NAVARRA 181  FRANCIA 1.527
RIOJA 119 RESTO EXPORTACION 91

TOTAL SANECOR 55.241
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4. Normativa y Certificacion

La norma de producto correspondiente a las tuberfas de PVC corrugado adequa SANECOR® es la UNE-EN
| 3476:"Sistemas de canalizacion en materiales pldsticos para evacuacion y saneamiento enterrado sin presién”. La
tuberfa adequa SANECOR® posee las marcas de calidad AENOR (Espafia) y CERTIF (Portugal), de acuerdo con
dicha norma. Asi mismo el centro de produccién posee el certificado Aenor de Gestidn de la Calidad UNE-EN
ISO 9001, n® ER-0440/1996, y el de Gestién Ambiental UNE-EN ISO 14001, n® GA-2001/0255.

Certificado AENOR de producto

Orginal lecenio

e
G
Te 91432

AENCR

Certificado AENOR de Producto
Plasticos

001/006430

AENOR certfica que la organizacion

ADEQUA WS, S.LU.

- 28004 (Madrid

suministra

j6n. Superfic

intema lisay extema perfiada

UNE-EN 13476-12007 (EN 13476-1:2007)
UNE-EN 13476-32007+A1:2009 [EN 134763:2007+A1:2009]
UNE-EN 13476-3:2007+A1:2009 ERRATUM 2009

ADEQUA SANECOR

Mas informacion en el anexo l cerificado.

PIALCES - AV DELOS VINOS, 24
13600 ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real - Espatia)

, AENOR

‘conformes con

MARCA COMERCIAL

Centro de produccion

o AENOR

ido anulado,

Aoy
Enuempcaduznu\zysunnuyulmnml:_xiuf ﬁhaimﬁm{n.
! "fl"" "

bt

20150821
20170208
20190217

-
= Avelino BRITO MARQUINA
Director General

IR SAL
6 26004 Madid Espaia

6000- wwacrarom

Orginal Becionia

AENOR

AENOR Product Certificate
Plastics

001/006430
AENOR certfies thatthe organization
ADEQUA WS, S.L.U.

registered office PO DE RECOLETOS, 3 - 28004 (Madrid - Spain)

supplies y structured-wal pipes or non-

outer profiled surface.

UNE-EN 13476-1:2007 (EN 13476-1:2007)

UNE-EN 13476-32007+A1:2009 [EN 13476-3:2007+A1:2009)
UNE-EN 13476-3:2007+A1:2009 ERRATUM:2009

ADEQUA SANECOR

See annex for more information

PIALCES - AV DE LOSVINOS, 24
13600 ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real - Spain)
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Production site:
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verfied the qualit system implemented for its manufacture. AENOR.

ancele,in accordance with SpecicRules RP 0145,
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