


) PEXGOL VS HDPE




es un sistema de HDPEesun
tuberias de polietilenode alta
densidad



Durante la produccion, el material s
extruyey sereticulaa altas presiones
y temperaturas, dando como
resultado unaconexion cruzada
iIrrompible (quimica) entre moléculas
de polietileno adyacentes.

HDPEes un material no
reticulada

bosoesessss
bosocsesoss



Pexgoltiene resistencia a altas
temperaturas hastd 20°C.

PEXGOL

-504C 120C

EIHDPEtiene una resistencia
muy baja a altas temperaturas.
Puede resistir solo hastd0AC.

HDPE
) Ve
10C 40AC




la tuberia tiene una HDPEtiene una buena resistencia
resistencia quimica unica guimica para aplicaciones con
Incluso en aplicaciones de alta presion y temperaturas moderadas.
presion y temperaturas.




Pexgoltiene una
excelente resistencia a |Juss
abrasion

HDPEtiene baja
resistencia a la abrasion

Pexgolpara el dragado de cristales de sg
Las tuberias deHDPEquedaron fuerade uso después de 2 meseq
Las tuberias dé’exgolresistieronmas de 5 afios de servicio




tiene una excelente
resistencia al crecimiento
subcriticode grietas (SCG).

Las tuberias de todavia funcionan después de 16.800

Fig. 4: Creep rupture times of specimens from pipes of different
resistances against slow crack growth in FNCT




Pexgoltiene una resistencia unical
RCP(Propagacion de grietas rapida

RCP se refiere a un modo de falla de
tuberia catastrofica rara pero
significativa que da como resultado
una grieta que progresa rapidamente

(tipicamente> 300 pies keQ cuando
una tuberia presurizada esta sujeta a
un impacto repentino o intenso.




HDPEtiene resistencia moderada
a RCP




HDPEtiene poca resistencia a la

fluencia.
i
g

Pexgolposee alta resistencia a |
fluencia.




En la tuberia deHDPE la
sedimentacion se adhiere a su
superficie interna
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Pexgoltiene una superficie
antiadherente.



Pexgolposee una excelente
resistencia al agrietamiento por

estres ambiental (ESCR)




Lastuberias se
pueden suministrar en
secciones continuas muy
largas enrollos o rollos con
nucleos.




Manual deBasell

El radio de
enrollamiento no
debe ser inferior a 12
veces el diametro de
la tuberia. Las
tuberias de hasta 160
mm SDR11 se
suministran errollos
o carreteshoy en

dia.

Transport and Installation

Depending on the available transport facilities to the site,
pipes made from Hostalen and Lupolen grades can be
supplied on reels, in coils, in standard lengths or in
sections up to 600 m long for transportation by platform

rail truck.

9.1 Supply, transport, storage

Depending on the available transport
facilities to the site, pipes made from
Hostalen and Lupolen grades ca

transportation by platform
rail truck. The pipe can also be produc-
ed on-site in virtually any desired
length with a mobile pipe-extrusion
unit. The ideal form of dispatch is in

coils or on reels, making it possible
for lengths up to several thousand
meters (depending on pipe dimen-
sions) to be laid without the use of fit-
tings or welds, (Fig. 9-1). The winding
radius should not be less than 12 x
pipe diameter. Pipes up to 160 mm
SDR11 are supplied in coils or on
reels as standard today. Only poly-
ethylene pipes can be transported and
installed at such a rapid rate.

Reeled pipes made from Hostalen materials

El radio de enrollamiento de las
tuberias deHDPEes muy grande. Usar
un radio mas pequeino crea una
deformacion plastica permanente en la
pared de la tuberia.

Por lo tanto, es practicamente
Imposible transportar tubos de PE en
espiral por encima de 11@m.



HDPElas tuberias requieren
muchas conexiones debido a la
longitud limitada de la tuberia

Pexgoldebido a las secciones
de tuberialargas solo requiere
algunas conexiones



Las tuberias’exgolse pueden
iInstalar de forma rapida.

Pocas conexiones

Menos problemas

Las tuberias d&HDPErequieren una
largo tiempo de instalacion y conexion.

Cada conexion aumenta la posibilidad
de mal funcionamiento.




Las tuberias deHDPEson
susceptibles a danos por rayos
UV.

35 anos de experiencia
demostraron que las tuberias
Pexgolse pueden instalar sobre

el suelo sin danosle rayosUV.




Lastuberias deHDPEtienenuna
flexibilidad moderada.

Debido a |la alta rigidez de la
tuberia, se crean altas tensiones
cuando la tuberia se dobla.

tiene una flexibilidad muy
alta.

No se generan tensiones
significativas cuando la tuberia esta
doblada.



e

Latuberia deHDPEtiene un gran
radio de curvatura.

Doblar la tuberiain situ esta
limitada solo a un radio grande.

Pexgolposee un pequeno radio de
curvatura.

Doblar la tuberia en el sitio (en un
radio relativamente pequeino) reduce
los costos de energia y la cantidad de

accesorios.



HDPEes susceptible a la carga
de puntos.

Rupbur: Tima Point Loaded Pips (W

sopp [ Test Medium 2 % N-1 SR
— Test Tamperature: 80 irg

Pexgoltiene gran durabilidad =
ante lacargaen un punto oLl
eSpeCllflCO s 0 o 0 oo ™ 000 sono

Fupture Teme FHET (H)

Correlation Between Pointoading and FNCT tests



Las tuberiadHDPEtienen
sensibilidad a la

no tiene sensibilidad a la concentracion de tension (el
concentracion de estrés (factor factor de concentracion de
S.C=1). tension tiene valores de 2 a
3).

Una tuberia

Factor de
delgada de Pexgol

concentracion

es mas resistente
gue una tuberia
de PE gruesa

de estrés




Pexgolno requiere lecho de Para las tuberias delDPE
arena. siempre es necesario hacer un
lecho de arena.




No es recomendable arrastrar
tubos de HDPEen el suelo

debido a la sensibilidad ddPEa
los aranazos.

No hay dafnos en las tuberias
de cuando se arrastran
por el suelo.



x> o ¥
Las tuberias dé’exgolresisten las inundaciones eWadi Rajaf Israel
TuberiaPexgolde 315 mm desde 1992

Las tuberiag’exgoltienen una
alta resistencia al impacto.

En cambio, las tuberias ddDPE
tienen una resistencia al impacto
mediocre.



Lastuberias deHDPEtienenuna
profundidad de instalacion limitada

Cliente:Mekorot (Compaiiia Nacional de Agua de Israel)

Peso total’5 toneladas para pOZOS de agua-

Profundidad:200 metros
Tuberia:Pexgol160 mm clase 24

Las tuberiag’exgolse pueden instalar
en pozos de aguaprofundos.



Loscodos regularesienen una
resistencia a la abrasion limitada.

Loscodos Pexgoltienen una alta
resistencia a labrasion



Lastuberias dePexgolno
requieren fusion aope.

Pexgolsolo requiere
electrofusionpara lineas de
gas.

HDPErequiere fusion a tope, que
crea cuentas internas.

Las cuentas internas aumentan
las pérdidas de cargay la
obstruccion en un 10% a 20%.

Quitar las cuentas crea
concentracion de estrés y fallas
prematuras.

La fusion a tope es problematica
cuando se reparan lineas de gas.



proporcionaaccesorios
de electrofusidny accesorios




